Wilasciwosci techniczne:

e  Grubosé catkowita 7.5 mm +£5%

e Szerokosé rolki 1,5m

e Kompleks warstwy wierzchniej PCV grubos¢ min. 2 mm wzmocniony siatka z wlokna
szklanego

e Klasyfikacja ogniowa- min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)

Dokumenty dotyczace wykladziny sportowej:

Deklaracja Wilasciwosci Uzytkowych

Atest Higieniczny

Karta Techniczna

Wyktadzina musi posiada¢ certyfikat Migdzynarodowego Zwigzku Pitki
Siatkowej FIVB

e Autoryzacja producenta - dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z
gwarancja producenta, wymaga si¢ aby Oferent do wniosku materialowego
dolaczyl autoryzacj¢ producenta oferowanej nawierzchni, wystawiona na
przedmiotowy obiekt oraz imiennie na Oferenta

Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu jako wniosek materialowy:

o Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych potwierdzajacych zgodnos¢ z norma
PN EN 14904 we wszystkich 13 parametrach dla calego systemu
sportowego (konstrukcja + wykladzina) wraz z oznakowaniem CE

e Certyfikat migdzynarodowego zwigzku pitki siatkowej (FIVB) dla
wykladziny sportowej PCV

e Karta techniczna potwierdzajaca parametry wykladziny sportowej



